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Наружные дефекты сварного соединения.
Тест.
Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.
1.  Что считают дефектом сварного соединения?
а)	  Каждую трещину.
б)	Некоторые поры.
в)	  То и другое.
2.  В чем причины возникновения грубой чешуйчатости?
а)	  Малая скорость сварки.
б)	Большой угол наклона горелки.
в) 	Сварка «жестким» пламенем.
3. Как можно устранить подрез?
а)	  Зачисткой.
б)	Подваркой.
в)	  Зачисткой и подваркой.
4.  Что является причиной пор в шве?
а)	 Неправильный выбор присадочной проволоки.
б)	 Недостаточная защита ванны пламенем.
в)	 Неправильный выбор присадочной проволоки и недостаточная защита ванны пламенем.
5.  Могут ли трещины образовываться в незаплавленном кратере?
    а)   Да.
б)	Нет.
в)	   В зависимости от места расположения.
6.  В чем опасность чрезмерной ширины шва?
а)	   Делает хрупким металл.
б)	Создает опасность возникновения надрывов.
в)	Создает большие поперечные напряжения.
7. Что является причиной возникновения разности высот катетов сварного углового шва?
а) 	Большая мощность пламени.
б)	Малая скорость сварки.
в)	   Неправильный угол наклона горелки.
8.  Может ли сварщик подварить трещину, которую он обнаружил при осмотре?
а)	   Да.
б)	Нет.
в)	В зависимости от условий.
9.  Можно ли не устранять кратер?
а)	   Да.
б)	Нет.
в)	Не имеет значения.
10. Как предупредить появления наплывов?
а)	   Уменьшить мощность пламени.
б)	Уменьшить скорость сварки.
в)	Изменить наклон горелки.
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Критерии оценок тестирования:
Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;
Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;
Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;
Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.
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