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1. 
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 	
	В результате освоения учебной дисциплины Материаловедение обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии СПО 23.01.03. Автомеханик следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
У1 Выбирать материалы для профессиональной деятельности.
У2 Определять основные свойства по маркам.
З1 Основные свойств, классификацию, характеристики, применяемых в    профессиональной деятельности материалов.
32 Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.
ОК 1. Понимать сущность   и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий   и итоговый контроль, оценку   и коррекцию собственной деятельности,  нести ответственность  за результат    своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск   информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии       в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе  с применением полученных профессиональных знаний.


Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.










2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:
Таблица 1.1
	Результаты обучения:  умения, знания и общие компетенции 
	Показатели оценки результата

	Форма контроля и оценивания


	Уметь:
	
	

	У 1. - Выбирать материалы для профессиональной деятельности 
ОК  1-7
	· замена технических жидкостей и расходных материалов;
· полировка, подкраска, устранение царапин и вмятин;
· применение лакокрасочных покрытий для автомобильных кузовов;
· применение металлов и сплавов для ремонта автомобилей.
	Практические занятия

	У 2. - Определять основные свойства по маркам.

ОК  1-7
	· расшифровка марок сталей и чугунов, сплавов цветных металлов;
· применение материалов в зависимости от их состава и свойств;
· марки и область применения клеев;
· марки абразивных материалов.
	Практические занятия

	Знать:
	
	

	З1.
- Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в    профессиональной деятельности материалов.
	· владеть техническими  понятиями;
· работа со справочниками и технической литературой;
· использование наглядных пособий.
	фронтальный опрос, тестовые и контрольные работы

	З2. - Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.

	· определять основные свойства лакокрасочных материалов маркам;
· выбирать лакокрасочные материалы на основе  анализа их свойств для конкретного применения;
· использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности;
· применение горючих и смазочных материалов.

	фронтальный опрос, тестовые и контрольные работы



3. Оценка освоения учебной дисциплины:
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Материаловедение, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения контрольных работ, тестирования, устного опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий,  рефератов, докладов.




Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
Таблица 2.2
	Элемент учебной дисциплины
	Формы и методы контроля 


	
	Текущий контроль
	Рубежный контроль
	Промежуточная аттестация

	
	Форма контроля
	Проверяемые  ОК, У, З
	Форма контроля
	Проверяемые  ОК, У, З
	Форма контроля
	Проверяемые  ОК, У, З

	Раздел 1
Металлические материалы
	
	
	Контрольная работа №1
	У1, У2, 
З 1,  
ОК 1-7
	Дифференцированный зачёт
	У1, У2, 
З 1, З2, 
ОК 1-7

	Тема 1
Введение
	Устный опрос
Самостоятельная работа
	У1, У2, 
З 1, З2, 
ОК 1-7
	
	
	
	

	Тема 2
Понятие о металлических
материалах
	Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа
	У1, У2, 
З 1, 
ОК 1-7
	
	
	
	

	Тема 3
Свойства металлов и сплавов


	Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа
	У1, У2, 
З 1, 
ОК 1-7
	
	
	
	

	Тема 4
Цветные металлы и сплавы

	Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа
	У1, У2, 
З 1, 
ОК 1-7
	
	
	
	

	Тема 5
Твёрдые сплавы и  
минералокерамические материалы
	Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа
	У1, У2, 
З 1, 
ОК 1-7
	
	
	
	

	Раздел 2
Неметаллические материалы
	
	
	Контрольная работа №2
	У1, З1, З2,  
ОК 1- 7
	
	

	Тема 6
Неметаллические материалы


	Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа
	У1, 
З 1, З2, 
ОК 1-7
	
	
	Дифференцированный зачёт
	У1, У2, 
З 1, З2, 
ОК 1-7





3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2,  умений  У1, У2  (текущий контроль)
Раздел 1.
Металлические материалы
Задание 1:    Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2
1. Перечислите физические свойства материалов
2. Перечислите химические свойства материалов
3. Что такое металлы, их классификация?
4. Объясните схему образования кристаллов при затвердевании металлов.
5. Как влияет скорость охлаждения на степень переохлаждения при кристаллизации чистых металлов?
6. Что такое критическая точка?
7. Как влияет скорость охлаждения на величину зерна при затвердевании металлов?
8. Какие кристаллические решетки имеет железо? 
9. При каких температурах изменяется кристаллическая решетка железа?
10. Как правильно называется процесс образования кристаллов в металлах при переходе их из жидкого состояния в твердое — кристаллизация или перекристаллизация?
11. Какое свойство металлов характеризует относительное удлинение и относительное сужение?
12. Какие факторы влияют на значение ударной вязкости?
13. Как изменяется прочность металла при увеличении его твердости?
14. Понятие о сплавах. 
15. Способы получения сплавов
16. Назовите основные типы сплавов
17. Что такое первичная и вторичная кристаллизация?
18. Охарактеризуйте железо и его свойства. 
19. Охарактеризуйте углерод и его свойства.
20. Влияние углерода на свойства сталей и чугунов 
21. Структуры  железоуглеродистых сплавов: аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит.
22. Что такое сталь?
23. Что такое чугун?
24. Назовите полезные примеси.
25. Назовите вредные примеси. 
26. Что такое термическая обработка?
27. Назовите параметры термической обработки
28. Как выбирают вид термической обработки?
29. Назовите виды охлаждающей среды 
30. Отжиг: определение, назначение, виды, режимы и применение
31. Нормализация: определение, назначение, режимы и применение
32. Закалка: определение, назначение, виды, режимы и применение
33. Отпуск: определение, назначение, виды, режимы и применение
34. Что такое химико-термическая обработка металлов.  
35. Виды химико-термической обработки
36. Классификация чугунов. 
37. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна.
38. Белый чугун. Его структура, свойства, применение. 
39. Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение.
40. Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. 
41. Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение.
42. Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение.
43.  Расшифровать маркировку чугунов СЧ-10, КЧ50-5; ВЧ35; ЖЧХ-0,8
44.  Классификация сталей
45. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства и применение
46. Углеродистые инструментальные стали, их, маркировка по ГОСТу, свойства и применение 
47. Расшифровать марки сталей: Ст3кп, 45; 08; У12, А12
48. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 
49. Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение.
50. Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу. 
51. Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение
52. Расшифровать маркировку: 30ХГСА, ХВГ, 18Х2Н4ВА; ШХ15, Х, Х9
53. Сплавы на основе меди, их маркировка, свойства и применение.
54.  Сплавы на основе алюминия, их маркировка, свойства и применение
55.  Расшифровать обозначение Л90, БрАЖ-9, ЛО-70-1, Л85, БрС30; БрО10Ц42
56. Какие сплавы называют латунями?
57. Как маркируют латуни и бронзы по ГОСТу?
58. Как влияет олово на свойства оловянной бронзы?
59. Расшифруйте марку бронзы БрКМцЗ-1. Укажите ее свойства и область применения.
60. Какими свойствами обладает бериллиевая бронза?
61. Какими свойствами обладают алюминиевые сплавы типа АМц и АМг?
62. Как маркируют дюралюмины?
63. Какой термической обработке подвергают алюминиевые сплавы?
64. Какие сплавы называют силуминами? Назовите область их применения.
65. Как маркируют баббиты?
66. Сравните свойства баббитов и бронз как антифрикционных материалов.
67. Расшифруйте марки Л90, БрАЖ9-4. Укажите названия сплавов по способу обработки
68. Как влияют легирующие элементы на критическую скорость закалки?
69. Как влияют легирующие элементы хром и никель на свойства стали?
70. Как влияют легирующие элементы на прокаливаемость стали?
71. Расшифруйте марки сталей 18ХГТ, 37ХНЗА и 4Х5В2ФС. 
72. Из каких процессов состоит их термическая обработка? Укажите область применения.
73. Выберите марки стали для рессоры, штампа, фрезы.
74. Расшифруйте марки сталей Р18 и Р10К5Ф5. В чем заключается их термическая обработка?
75. Какие стали называют жаропрочными?
76. Назовите сплавы с особыми физическими свойствами.
77. Что такое коррозия?
78. Чем отличается химическая коррозия от электрохимической?
79. При каких условиях возникает химическая коррозия?
80. Какая сталь лучше сопротивляется коррозии: сталь 20 или сталь 60 и почему?
81. Какие металлы чаще всего применяют для гальванических покрытий?
82. Какие требования предъявляют к металлическим покрытиям?
83. В чем сущность оксидирования стали?
84. Для обработки каких материалов применяют твердые сплавы типов ТК и ВК?
85. Как подразделяют твердые сплавы по способу их получения?


Задание 2:  Тестирование
Проверяемые результаты обучения: З1.

Тест  на тему «Свойства металлов и сплавов»

1. Основные механические свойства материалов:
а) электропроводнось, твёрдость, хрупкость
б) прочность, теплопроводность, хрупкость, пластичность, упругость
в) прочность, упругость, термическое расширение, хрупкость, пластичность
г) прочность, пластичность, твёрдость, хрупкость, вязкость.
2. Тяжёлые металлы – это металлы, у которых
а) плотность больше 5 Мг/м3
б) плотность меньше5 Мг/м3
в) плотность больше 15 Мг/м3
г) масса больше 5г
3.  Тугоплавкие металлы это металлы, температура плавления которых больше
а) 17000 С               в) 20000 С
б) 10000 С                  г) 15000 С
4. Легкоплавкие металлы – это металлы, температура плпвления которых меньше
а) 1000 С                     в) 5000 С
б) 10000 С                  г) 17000 С
5. Легкоплавкие металлы:
а) вольфрам, медь, цинк                              в) олово, галлий, свинец
б) олово, серебро, кадмий                           г) галлий, молибден, хром
6. Тугоплавкие металлы:
А) вольфрам, молибден, тантал, хром
Б) железо, никель, вольфрам
В) медь, серебро, хром, рений
Г) платина, алюминий, никель
7. Корозионностойкие металлы:
а) алюминий, олово, медь, золото         в) железо, кадмий, олово, вольфрам
б) золото, серебро, хром, цинк              г) железо, алюминий, медь
8. Металлы лёгкие, если их плотность меньше
а) 1 г/м3                                                                      в) 5 кг/м3
б) 1 кг/м3                                                                   г) 5 Мг/м3
9) Благородные металлы:
а) золото, платина, медь, алюминий                  в) платина, молибден, тантал
б) никель, серебро, олово                                    г) серебро, палладий, платина
10) Металлы-ферромагнетики:
а) железо, медь, алюминий                                     в) серебро, никель, кобальт
б) железо, никель, кобальт                                      г) кобальт, железо, тантал
11) Сплавы железа:
а) сталь, нихром, кермет                                 в) сталь, чугун
б) сталь, алюмель, силумин                             г) латунь, бронза, сталь
12. Сталь - это сплав железа с углеродом
а) до 20%                                        в) не более 2,14%
б) более 6,24%                                г) не более 1%
13. Основной компонент латуни, манганина-
а) железо                           в) алюминий
б) медь                                г) никель
14. Компоненты дюралюмина:
а) медь, никель, кремний                          в) алюминий, медь, магний, марганец
б) алюминий, медь, кремний                    г) алюминий, хром, железо
15. Конструкционные сплавы алюминия:
а) альдрей, алюмель, копель                    в) альдрей, дюралюмин, силумин
б) дюралюмин, силумин                           г) магналий, алюмель

Ключ к тесту

	1
	2
	3
	4
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	7
	8
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	а
	б
	г
	г
	б
	в
	в
	б
	в
	б



Тестовое задание
К теме: «Классификация металлов»
1. К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы.
А) к тугоплавким
Б) к черным
С) к диамагнетикам
D) к металлам с высокой удельной прочностью
2. Какой из приведённых ниже металлов (сплавов) относится к черным?
А) латунь
Б) каррозионно – стойкая сталь
С) баббит
D) дуралюмины
3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?
А) тугоплавкими
Б) благородными
С) черными
D) редкоземельными
4. К какой группе металлов относится вольфрам?
А) к актиноидам
Б) к благородным
С) к редкоземельным
D) к тугоплавким
5. В какой из приведённых ниже групп содержится только тугоплавкие металлы?
А) никель, алюминий
Б) титан, актиний
С) молибден, цирконий
D) вольфрам, железо
6. К какой группе металлов (сплавов) относится магний?
А) к легкоплавким
В) к благородным
С) к легким
D) к редкоземельным
7. В какой из приведённых ниже групп содержится только лёгкие металлы?
А) титан, медь
В) серебро, хром
С) алюминий, олово
D) магний, бериллий
8. Что является одним из признаков металлической связи?
А) скомпенсированность собственных моментов электронов
В) образование кристаллической решетки
С) обобществление валентных электронов в объеме всего тела.
D) направленность межатомных связей
9. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам?
А) металлический блеск
В) наличие кристаллической структуры
С) высокая электропроводимость
D) прямая зависимость электросопротивления от температуры
10. Чем объясняется высокая теплопроводимость металлов?
А) Наличие незаполненных подуровней в валентной зоне
В) взаимодействием ионов, находящихся в узлах кристаллической решетки
С) дрейфом электронов
D) нескомпенсированностью собственных моментов электронов
Тестовое задание
К теме «Механические свойства, деформация металлов»
1. Какое свойство материала характеризует его сопротивление упругому и пластическому деформированию при вдавливании в него другого, более твёрдого тела?
А) выносливость
В) прочность
С) упругость
D) твердость
2. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении?
А) прочность
В) вязкость разрушения
С) ударная вязкость
D) живучесть
3. Что называют конструктивной прочностью материала?
А) способность противостоять усталости.
В) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины
D) комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в условиях эксплуатации.
4. Какое свойство материала называют надежностью?
А) способность противостоять усталости.
В) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.
С) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.
D) способность противостоять хрупкому разрушению
5. Какое свойство материала называют долговечностью?
А) способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию.
В) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени.
С) способность противостоять хрупкому разрушению.
D) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.
6. Что такое выносливость?
А) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.
В) способность противостоять усталости.
С) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.
D) способность противостоять хрупкому разрушению
7. Что такое живучесть?
А) продолжительность работы детали от момента зарождения первой макроскопической трещины усталости размером 0.5 … 1.0 мм разрушения.
В) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.
С) способность материала оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию.
D) способность противостоять хрупкому разрушению
8. Что такое удельные механические свойства?
А) отношение прочностных свойств материалов к его пластичности
В) отношение механических свойств материала к его плотности
С) отношение механических свойств материала к площади сечения изделия
D) отношение механических свойств материала к соответствующим свойствам железа
9. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической деформации?
А) текстура
В) улучшение
С) деформационное упрочнение
D) полигонизация
10. Какое деформирование металла называют холодным?
А) деформирование, при котором не возникает деформированное упрочнение
В) деформирование при температуре ниже теспературы рекристаллизации
С) деформирование при комнатной температуре
D) деформирование при отрицательных температурах
Тестовое задание
К теме «Железоуглеродистые сплавы»
1. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в α- железе?
А) перлит
В) цементит
С) феррит
D) аустенит
2. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в γ- железе?
А) феррит
В) цементит
С) аустенит
D) ледебурит
3. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C?
А) феррит
В) аустенит
С) ледебурит
D) цементит
4. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита?
А) перлит
В) δ-феррит
С) аустенит
D) ледебурит
5. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь аустенита и цементита?
А) перлит
В) феррит
С) ледебурит
D) δ -феррит
6. На каком участке диаграммы железо- цементит протекает эвтектоидная реакция?
А) в области QPSKL
В) в области SECFK
С) на линии ECF
D) на линии PSK
7. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при комнатной температуре наибольшей пластичностью?
А) аустенит
В) феррит
С) цементит
D) перлит
8. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает наибольшей твердостью?
А) аустенит
В) перлит
С) феррит
D) цементит
9. Сколько процентов углерода (С) содержится в углеродистой заэвтиктоидной стали?
А) 0,02 < С < 0,8
B) 4,3 < C < 6,67
C) 2,14 < C < 4,3
D) 0,8 < C < 2,14
10. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?
А) содержащие углерода более 0,8%
В) содержащие углерода более 4,3%
С) содержащие углерода более 0,02%
D) содержащие углерода более 2,14%
Тестовое задание
К теме «Термическая обработка металлов и сплавов»
1. Какой температуре отвечают критические точки А3, железоуглеродистых сталей.
А) 727 0С
В) 727…1147 0С в зависимости от содержания углерода
С) 727…911 0С в зависимости от содержания углерода
D) 1147 0С
2. Что означает точка Ас3?
А) температурную точку начала распада мартенсита
В) температурную точку начала превращения аустенита в мартенсит
С) температуру критической точки перехода перлита в аустенит при неравномерном нагреве.
D) температуру критической точки, выше которой при неравномерном нагреве доэвтектоидные стали приобретают аустенитную структуру
3. Что такое закаливаемость?
А) Глубина проникновения закаленной зоны.
В) Процесс образования мартенсита
С) Способность металла быстро прогреваться на всю глубину
D) Способность металла повышать твердость при закалке
4. Чем достигается сквозная прокаливаемость крупных деталей
А) Многократной закалкой
В) Применением при закалке быстродействующих охладителей
С) Обработкой после закалки холодом.
D) Применением для их изготовления легированных сталей.
5. Как называется термическая обработки, состоящая в нагреве закаленной стали ниже А1, выдержке и последующем охлаждении?
А) Отжиг
В) Аустенизация
С) Отпуск
D) Нормализация
6. При каком виде отпуска закаленное изделие приобретает наибольшую пластичность?
А) При низком отпуске
В) При высоком отпуске
С) Пластичность стали является ее природной характеристикой и не зависит от вида отпуска.
D) При среднем отпуске
7. Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?
А) Нормализация
В) Улучшение
С) Сфероидизация
D) Полная закалка
8. Как называется обработка, состоящая в длительной выдержке закаленного сплава при комнатной температуре или при высоком нагреве?
А) Рекристаллизация
В) Нормализация
С) Высокий отпуск
D) Старение
9. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?
А) Цементация
В) Нормализация
С) Улучшение
D) Цианирование
10. Что такое карбюризатор?
А) Вещество, служащее источником углерода при цементации.
В) Карбиды легирующих элементов.
С) Устройство для получения топливовоздушной среды
D) Смесь углекислых солей.
Тестовое задание
К теме «Классификация и маркировка сталей и сплавов»
1. Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным?
А) ст. 1 кп
В) У 10А
С) 10 пс
D) А 11
2. Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь?
А) Низкое содержание кремния
В) Высокая пластичность отливки
С) Низкая пластичность
D) Низкое содержание марганца
3. Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)?
А) Сталь, обладающую повышенной прочностью
В) Сталь, доведенную до температуры кипения.
С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием
D) Сталь, раскисленную только марганцем
4. К какой категории по качеству принадлежит Сталь 6сп?
А) К высококачественным сталям
В) К особовысококачественным сталям
С) К качественным сталям
D) К сталям обыкновенного качества
5. К какой категории по качеству принадлежит сталь 0,8 кп?
А) К сталям обыкновенного качества
В) К качественным сталям
С) К высококачественным сталям
D) К особовысококачественным сталям
6. Какие стали называются автоматными?
А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автоматических устройствах.
В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении
С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием.
D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего инструмента, работающего на станках – автоматах
7. К какой группе материалов относится сплав марки А 20?
А) К углеродистым инструментальным сталям
В) К углеродистым качественным конструкционным сталям
С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием
D) К сталям обыкновенного качества
8. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический состав?
А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% кремня.
В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен.
С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% углерода.
D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, легированная свинцом
9. Какие металлы называют жаростойкими?
А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению.
В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при высоких температурах.
С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.
D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.
10. Какие металлы называют жаропрочными?
А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.
В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах.
С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.
D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.
Тестовое задание
К теме «Цветные металлы и сплавы»
1. Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь?
А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью (1740 кг/м3)
В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, высокой плотностью (11600 кг/м3)
С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (8940 кг/м3)
D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (4500 кг/м3)
2. Что такое латунь?
А) Сплав меди с цинком
В) Сплав железа с никелем
С) Сплав меди с оловом
D) Сплав аллюминия с кремнием.
3. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?
А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С
В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al
С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu
D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы
4. Как называются сплавы с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, бериллием и т.д.)
А) Бронзы
В) Латунь
С) Инвары
D) Баббиты
5. Каковы основные характеристики алюминия?
А) Малая плотность, низкая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость.
В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость
6. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?
А) Баббит, содержащий 16% олова
В) Латунь, содержащая 16% цинка
С) Сталь, содержащая 16% меди
D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, состав устанавливают по стандарту.
7. К какой группе металлов относится титан?
А) К благородным
В) К редкоземельным
С) К тугоплавким
D) К легкоплавким
8. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию летательных аппаратов?
А) Низкая плотность
В) Высокая абсолютная прочность
С) Высокая химическая стойкость
D) Высокая удельная прочность
9. Что такое баббиты?
А) латунь с двухфазной структурой
В) Литейный алюминиевый сплав
С) Антифрикционный сплав
D) Бронза, упрочненная железом и марганцем
10. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления быстроходных подшипников скольжения?
А) Бр 05Ц5С5
В) АО9-2
С) АЧС-3
D) ЛЦ16КЧ

Тестовое задание
К теме «Инструментальные материалы»
1. К какому классу по равновесной структуре относятся быстрорежущие стали?
А) К заэвтектоидным сталям
В) К эвтектоидным сталям
С) К доэвтектоидным сталям
D) К ледебуритным сталям
2. До каких, ориентировочно, температур следует нагревать быстрорежущие стали при закалке?
А) 750...800 0С
В) 1200...1300 0С
С) 1400...1500 0С
D) 800...900 0С
3. Почему при закалке быстрорежущей стали применяют ступенчатый нагрев?
А) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов
В) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии трещин (сталь обладает низкой теплопроводностью)
С) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия более равномерно
D) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна
4. Почему быстрорежущие стали при закалке нагревают до t значительно более высоких, чем, например, углеродистые стали?
А) В быстрорежущих сталях перлитно-аустенитное превращение протекает при более высоких температурах
В) При высоком нагреве более полно растворяются вторичные карбиды и образуется высоколегированный аустенит
С) При высоком нагреве полностью растворяются первичные и вторичные карбиды
D) При высоком нагреве происходит укрупнение аустенитного зерна
5. Какой из перечисленных в ответах технологических методов применяют для получения твердых сплавов?
А) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом
В) Порошковую металлургию
С) Литье с последующей термической обработкой
D) Термомеханическую обработку

Задание 3:  Самостоятельная работа
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, У1,У2
1. Реферат на тему: «Роль металлов  в современной технике».
2. Сделать опорный конспект  по темам: «Классификация металлов и сплавов. Строение металлов».
3. Проанализировать: почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы.
4. Реферат на тему: «Производство чугуна».
5. Расшифровать  маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.
6. Составить кроссворд «Легирующие элементы».
7. Подготовить реферат на тему: « Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке».




Раздел 2 Неметаллические материалы
Задание 1:    Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1,З2.

1. Из каких этапов состоит технология получения порошковых материалов?
2. Как классифицируют порошковые материалы по назначению?
3. В чем заключаются преимущества порошковых конструкционных материалов по сравнению с обычными?
4. Как подразделяют фрикционные порошковые материалы в зависимости от металлической основы?
5. Чем пористые фильтры лучше обычных?
6. Перечислите области применения композитов.
7. Расскажите о строении композитов.
8. Какая матрица у композитов типа МКМ и ПКМ?
9. Какой материал обозначают буквами САП?
10. Каким методом получают волокнистые металлические композиты?
11. Какие материалы называют пластмассами?
12. В чем состоит сущность реакций полимеризации и поликонденсации? Какая между ними разница?
13. Какие пластмассы называются термопластичными, термореактивными?
14. Как классифицируют пластмассы?
15. Зачем в пластмассы вводят наполнители?
16. Перечислите общие свойства пластмасс.
17. Укажите достоинства пластмасс как конструкционных материалов.
18. Перечислите основные термореактивные полимеры, которые находят наиболее широкое применение в промышленности.
19. Какие пластмассы называются слоистыми?
20. Назовите состав, свойства и область применения гетинакса.
21. Какие пластмассы обладают высокими диэлектрическими свойствами?
22. Какими свойствами обладают фторопласты? Назовите область их применения.
23. Какие материалы называются резиной?
24. Какое исходное сырье используют для получения синтетических каучуков?
25. Каково назначение основных составляющих резиновых смесей?
26. Сколько серы входит в состав мягкой и твердой резины?
27. В чем заключается сущность процесса вулканизации?
28. Из каких основных процессов состоит технология получения резиновых изделий?
29. Перечислите основные свойства резиновых изделий.
30. Сущность процесса коррозии.
31. Виды коррозии: химическая и электрохимическая коррозия. 
32. Экономический ущерб коррозии
33. Металлические и неметаллические способы защиты металлов от коррозии
34. Износостойкие, их состав, свойства, методы нанесения покрытий, применение
35. Коррозионно-стойкие покрытия, их состав, свойства, методы нанесения покрытий, применение
Задание 2: Тестирование
Тестовое задание
К теме «Неметаллические и композиционные материалы»
1. Какие вещества называют полимерами?
А) Вещества полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений
В) Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых, состоит из атомов углерода
С) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа мономерных звеньев
D) Органистическое соединение, состоящее из большего числа одинаковых по химическому составу мономеров
2. Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - полимерный материал?
А) Ни один из названых материалов не полимер
В) Стеклянные нити
С) Асбестовые волокна и слюдяная мука
D) Все названные наполнители - полимеры
3. В основной цепи полимера, кроме углерода, присутствуют атомы фтора и хлора. Какое из свойств, перечисленных в ответах, можно ожидать у полимерного материала?
А) Повышенную газонепроницаемость
В) Высокую химическую стойкость
С) Повышенную эластичность
D) Высокие диэлектрические свойства
4. Какие полимерные материалы называют термопластичными?
А) Материалы, обратно затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций
В) Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул
С) Материалы, формируемые при повышенных температурах
D) Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций
5. Какие материалы называют пластмассами?
А) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой пластичностью
В) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа мономерных звеньев
С) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных связующих
D) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации
6. Что такое текстолит?
А) Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров
В) Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон
С) Пластмасса на основе термореактивного полимера с наполнителем из хлопчатобумажной ткани
D) Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани
7. Для каких, из перечисленных в ответах, целей может быть использован гетинакс?
А) Для изготовления устройств гашения электрической дуги
В) Для изготовления панелей распределительных устройств низкого напряжения
С) Для изготовления прозрачных колпаков электрических приборов
D) Для изготовления подшипников скольжения микроэлектродвигателей
8. Для изделий какого типа возможно применение гетинакса?
А) Внутренняя облицовка салона самолета
В) Антенный обтекатель самолета
С) Наружная теплозащита космического аппарата
D) Остекление кабины самолета
9. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления подшипников скольжения?
А) Фторопласт
В) Ударопрочный полистирол
С) Фенопласт - 4
D) Асбоволокнит
10. Какой из перечисленных в ответах материалов предназначен для изготовления тормозных накладок?
А) Текстолит
В) Винипласт
С) Асботекстолит
D) Стекловолокно
11. Какой материал называется композиционным?
А) Материал, составленный различными компонентами, разделенными в нем ярко выраженными границами
В) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами
С) Материал, состоящий из различных полимеров
D) Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические элементы, сочетающиеся с органическими радикалами
12. Какие композиционные материалы называют диспереноупрочненными?
А) Материалы, упрочненные частицами второй фазы, выделившимися при старении
В) Материалы, упрочненные полностью растворимыми в матрице частицами второй фазы
С) Материалы, упрочненные нуль-мерными наполнителями
D) Материалы, упрочненные одномерными наполнителями
13. Как зависит прочность дисперно-упрочненных композиционных материалов от содержания наполнителя?
А) Если наполнитель по прочности превосходит матрицу, то увеличение его содержания приведет к повышению прочности, в противном случае - к понижению
В) С увеличением содержания наполнителя прочность растет
С) Прочность мало зависит от содержания наполнителя, но определяется его дисперсностью
D) Прочность зависит, в основном, от расстояния между частицами наполнителя и их дисперсности
14. Каким методом получают дисперсно-упрочненные композиционные материалы?
А) Методом обработки давлением
В) Самораспространяющимся синтезом
С) Методом порошковой металлургии
D) Литьем под давлением
15. Как влияет увеличение объемного содержания волокнистого наполнителя на прочность композиционного материала?
А) Прочность не зависит от содержания наполнителя
В) Влияние на прочность не однозначно
С) Прочность растет
D) Прочность снижается









Ключи к тестам:
	Классификация материалов
	Механические свойства, деформация материалов
	Термическая обработка металлов и сплавов

	1. В
2. В
3. А
4. D
5. С
6. С
7. D
8. В
9. D
10. А
	1. D
2. А
3. D
4. D
5. B
6. B
7. A
8. B
9. C
10. B
	1. С
2. D
3. D
4. D
5. С
6. В
7. В
8. D
9. А
10. А

	Классификация и маркировка металлов и сплавов
	Цветные металлы и сплавы
	Инструментальные материалы

	1. В
2. А
3. D
4. D
5. В
6. С
7. С
8. D
9. В
10. С
	1.С
2. А
3. С
4. А
5. С
6. D
7. С
8. D
9. С
10. В
	1. D
2. B
3. B
4. B
5. B

	Неметаллические и композиционные материалы
	
	

	1. C
2. D
3. B
4. A
5. C
6. C
7. B
8. A
9. A
10. C
11. A
12. C
13. D
14. C
15. B
	
	




Задание 3:  Самостоятельная работа
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, У1, У2.

1. Реферат на тему: «Развитие материаловедения
2. Реферат на тему: «Развитие материаловедения
3. Реферат на тему: «Естественные абразивные материалы».
4. Реферат на тему:  « Смазочные материалы и технические жидкости, применяемые в машиностроении».
3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, У1, У2 (рубежный контроль)

  Контрольная работа № 1
по теме «Металлические материалы»

Вариант I
1. Что называется металлом?
2. Какие металлы называются тугоплавкими? Перечислите.
3. Что называется сплавом?
4. Что называется чугуном?
5. Какие свойства придаёт железоуглеродистым сплавам марганец?
6. Расшифруйте марку чугуна ЧХ22.

Вариант II
1. Какие металлы называются железистыми, перечислите, назовите отличительную особенность?
2. Какие свойства металлов относятся к технологическим свойствам?
3. Что называется сталью?
4. Какие вредные примеси присутствуют в железоуглеродистых сплавах?
5. Какие чугуны относятся к специальным чугунам?
6. Расшифруйте марку чугуна КЧ35-10.

  Контрольная работа № 2
по теме «Неметаллические материалы»

Вариант 1
0. Какие материалы называют пластмассами?
0. На какие группы по источникам сырья подразделяют неметаллические материалы?
0. В каких целях используют лакокрасочные материалы в машиностроении?
0. Какие марки клея следует использовать для склеивания металлических конструкций? Приведите примеры.
0. Что представляют собой композиционные материалы?
Вариант 2
4. Что называется полиуретаном? В каких целях его применяют?
4. Что входит в состав лакокрасочных материалов?
4. Какие марки пасты ГОИ наиболее часто используют в машиностроении?
4. Какие  абразивные материалы называются естественными? Почему?
4. Что представляет собой эбонит?

Критерии оценки
Оценивание результатов письменного опроса 
 «Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и характеристики по теме.
«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.
«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.

Критерий оценки устных ответов
	5 баллов -
	Отличное знание всего программного материала. Последовательное, обоснованное и не имеющее ошибок изложение материала устного задания

	4 балла -
	Хорошее	знание  всего программного материала.  Правильное изложение материала

	3 балла -
	Знание основного программного учебного материала в объеме курса обучения. Изложение материала с незначительными ошибками

	2 балла -
	Слабое понимание основного программного учебного материала
Изложение материала с грубыми ошибками

Оценивание результатов тестирования
Шкала оценивания при тестировании:
«отлично» - 90-100% правильных ответов;
«хорошо» - 75-89% правильных ответов;
«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов;
«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.

Критерии оценки рефератов
Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.





         4. Контрольно-измерительные  материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплины
Итоговый контроль учебных достижений обучающихся  по завершению изучения учебной дисциплины ОП.03. Материаловедение в ГБПОУ МО «ШЭТ» проводится в форме дифференцированного зачёта – тестирование.

          I. ПАСПОРТ 

Назначение:
КИМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.03.  Материаловедение  по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик.
Умения
У1 Выбирать материалы для профессиональной деятельности.
У2 Определять основные свойства по маркам.
    Знания
З1 Основные свойств, классификацию, характеристики, применяемых в    профессиональной деятельности материалов.
32 Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

ВАРИАНТ I

1. К физическим свойствам металлов относят:
А) цвет      Б) вкус     В) плотность         Г) температуру плавления
Д) теплопроводность      Е) t° охлаждения          Ж) тепловое расширение
2. Способность металлов увеличиваться в размерах при нагревании и уменьшаться при охлаждении называется:
А) тепловым расширением        Б) расстоянием                В) теплоёмкостью
3. Количество вещества, содержащееся в единице объёма – это:
А) плотность     Б) вес       В) давление
4. Способность металлов и сплавов сопротивляться окислению или вступать в соединения с различными веществами – это:
А) магнитные свойства     Б) механические свойства          В) химические свойства
5. Способность металлов сопротивляться воздействию внешних сил характеризуется:
А) механическими свойствами   Б) магнитными свойствами     В) химическими свойствами
6. Способность материала сопротивляться разрушению под действием нагрузок называется:
А) прочностью    Б) упругостью      В) пределом упругости
7. Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами:
А) сплав   Б) металл   В) неметалл   Г) изотоп
8. Процесс постепенного наклонения повреждений материала под действием повторяющихся переменных напряжений, приводящих к образованию трещин и разрушению, называется:
А) усталостью          Б) коррозией             В) разрушением
9. К технологическим свойствам относятся:
А) обрабатываемость резанием   Б) свариваемость           В) ковкость
Г) пластичность      Д) растяжение         Е) ликвация
10. Перечислите свойства, которые относятся к эксплуатационным:
А) хладостойкость    Б) износостойкость   В) коррозийная стойкость     Г) химическая стойкость
11. Технологические процессы теплового воздействия, выдержки и охлаждения металлических изделий по определённым режимам с целью измерения структуры и свойств сплава называют:
А) термической обработкой       Б) химической             В) термомеханической
12. Операцию термической обработки, при которой сталь нагревают до температуры, несколько выше кристаллической, выдерживают при этой при этой температуре и за тем быстро охлаждают в воде, масле, водных растворах солей и др. называют.
А) закалкой             Б) нормализацией              В) отжигом
13) Определите закалочные среды:
А) бензин     Б) дизтопливо      В) вода       Г) водный раствор поваренной  соли    Е)  масла
14. Какой металл является самым легкоплавким:
А) литий   Б) магний    В) свинец     Г) олово
15. Укажите самый твёрдый из приведённых металлов:
А) осмий   Б) никель   В) медь    Г) иридий
16.Если в железоуглеродистом сплаве содержится до 2% углерода, его называют:
А) сталью         Б) чугуном                  В) бронзой
17. Важнейшая примесь в чугуне после углерода способствует выделению углерода в виде графита, улучшает литейные свойства чугуна, делает его более мягким:
А) марганец           Б) кремний                     В) сера

18. В зависимости от химического состава и назначения доменные чугуны делятся на:
А) специальные          Б) предельные        В) литейные            Г) ковкие
19. Стали делятся на марки по:
А) способу производства        Б) химическому составу                                                                     В) по назначению                    Г) по внешнему виду
20. По качественным признакам конструкционная сталь делится на:
А) сталь обыкновенного качества  Б) сталь необыкновенного качества     В) качественную
21. По назначению легированные стали делят на:
А) конструкционную   Б) инструментальную      В) сталь с особыми свойствами             Г) качественные
22. Конструкционные легированные стали:
А) хромистые стали      Б) кремнистые стали              В) никелевые стали
Г) хромованадиевые стали         Д) титановые стали
23. Укажите самый лёгкий цветной металл:
А) вольфрам   Б) алюминий   В) марганец   Г) магний
24. Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре:
А) олово   Б) цинк   В) ртуть   Г) серебро
25.Назовите сплав меди с цинком:
А) латунь         Б) бронза       В) медь
26.Определите сплавы на основе алюминия:
А) сплавы на основе алюминия и магния           Б) сплавы на основе алюминия и меди
В) сплавы на основе алюминия и железа            Г) сплавы на основе алюминия и кремния
Д) сплавы на основе алюминия, меди и кремния
27. Титановые сплавы:
А) титан с хромом     Б) титан с алюминием        В) титан с ванадием
Г) титан с серой         Д) титан
28. Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:
А) никель  Б) цинк   В) алюминий   Г) серебро
29. Укажите, какой из металлов относится к чёрным:
А) цинк   Б) олово   В) железо   Г) марганец
30. По назначению смазки подразделяются на:
А) антифрикционные   Б) консервационные   В) герметизирующие
Г) технические   Д) уплотнительные

ВАРИАНТ II

1. К физическим свойствам металлов относят:
А) теплоемкость   Б) электропроводность   В) магнитные свойства
Г) привкус     Д) запах    Е) тепловое расширение
2. Температура, при которой твердое тело полностью переходит из твердого в жидкое состояние называется:
А) температура плавления    Б) температура перегрева      В) температура нагрева
3. Способность металлов отражать световое излучение с определенной длиной волны называется:
А) цветом     Б) подсветкой      В) радугой
4. Химическое разрушение металлов под действием на их поверхность внешней агрессивной среды называют:
А) адгезией    Б) коррозией     В) магнитными свойствами
5. Величина нагрузки, отнесенная к единице площади поперечного сечения испытуемого образца называется:
А) напряжением      Б) деформацией       В) упругостью
6. Изменение формы и размеров твердого тела под влиянием приложенных внешних сил называется:
А) напряжением    Б) деформацией      В) расширением
7. Способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения действия нагрузки называют:
А) прочностью    Б) упругостью      В) пропорциональностью
8. Свойства, которые характеризуют способность металлов подвергаться обработке в холодном и горячем состояниях называется:
А) технологическими   Б) химическими      В) физическими
9. К технологическим свойствам относятся:
А) свариваемость    Б) ковкость    В) литейные свойства     Г) жидкотекучесть
Д) грязнотекучесть     Е) усадка
10. Перечислите свойства, которые относятся к эксплуатационным:
А) жаропрочность      Б) антифрикционность    В) коррозионная стойкость   
Г) химическая стойкость
11. Назовите виды термической обработки:
А) отжиг   Б) нормализация     В) закалка    Г) отпуск       Д) припуск
12. Укажите цветной металл, который будет находится в жидком состоянии при комнатной температуре:
А) олово   Б) цинк   В) ртуть   Г) серебро
13. Назовите сплав меди с цинком:
А) латунь         Б) бронза       В) медь
14. Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:
А) никель  Б) цинк   В) алюминий   Г) серебро
15. Укажите, какой из металлов относится к чёрным:
А) цинк   Б) олово   В) железо   Г) марганец
16. Если в железоуглеродистом сплаве содержится более 2% углерода, то он называется:
А) чугуном       Б) сталью      В) бронзой
17. Назовите важнейшую составляющую чугуна:
А) углерод    Б) кремний    В) фосфор
18. Назовите примесь которая при небольшом содержании (до 1%) повышает прочность чугуна:
А) марганец    Б) сера       В) фосфор
19. В зависимости от того в каком состоянии и форме находится углерод, чугуны разделяются на:
А) белые    Б) серые      В) черные       Г) ковкие       Д) высокопрочные
20. Назовите стали, которые получают путем введения различных элементов, в
результате чего получают нужные свойства:
А) легированные      Б) физические     В) химические        Г) электрические
21. По содержанию легирующих элементов, легированные стали делят на:
А) низколегированные     Б) среднелегированные      В) высоколегированные
Г) высококачественные
22. По химическому составу и механическим свойствам легированные стали делятся на:
А) качественные   Б) высококачественные    В) средне качественные
23. Какой металл является самым легкоплавким:
А) литий   Б) магний    В) свинец     Г) олово
24. Укажите самый твёрдый из приведённых металлов:
А) осмий   Б) никель   В) медь    Г) иридий
25. Назовите сплав меди со свинцом, алюминием, кремнием, оловом, марганцем, никелем, железом:
А) латуни      Б) бронзы       В) дюралюмины
26. Сплавы,  имеющие сложный химический состав, основу которого составляют алюминий, медь и магний называются
А) дюралюмины     Б) геоалюмины     В) макроалюмины        Г) миниалюмины
27. По технологическому признаку магниевые сплавы делятся на:
А) деформируемые      Б) литейные      В) термические         Г) химико-термические
28. Укажите самый лёгкий цветной металл:
А) вольфрам   Б) алюминий   В) марганец   Г) магний
29. Укажите благородный металл:
А) золото  Б) радий   В) иридий   Г) осмий   Д) все перечисленные металлы
30. Определите продукт переработки нефти, применяемый в узлах трения для предотвращения и снижения износа трущихся поверхностей и уменьшения потерь на трение:
А) смазочные масла и смазки     Б) отработка      В) веретёнка










III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ
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Время выполнения задания – 2 часа.   
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины
Вопросы комплектуются в тесты из двух вариантов. Каждый тест содержит 30 вопрос, отражающий содержание программы по данной учебной дисциплине. Каждый ответ на вопрос оценивается в 1 балл, максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение своей работы – 30 баллов.


	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	неудовлетворительно




