Zbiorcze zestawienie wynikow badan

Temat: Katowice, ul. Drozdow, Kosciuszki

Zal.nr 6

Uziarnienie Konsystencia
Nazwa Gigbokos¢ Wilgotno$é
/ przelot
otworu [m] R . naturalna
Frakcja Frakcja Frakcja Frakcja odizzljr\%zuntu Wn %] Granica Granica Wiskaznik Stopien
zZwirowa piaskowa pytowa itowa (dodatkowe plastycznosci ptynnosci plastycznosci plastycznosci
(%] (%] (%] %] | formacie) Wil %] Wi[%] B%] L[]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,5 0 94 6 0 Piasek $redni - - - - -
3 7,5 23 61 14 2 Zwir - - - - -
Glina
i i i i piaszczysta z i
2 1,0 wkladka pylu 9,4 10,9 27,8 16,9 0,09
piaszczystego
3 35 i . i .  Glina 146 133 283 16,0 0,08
piaszczysta
4 8,0 - - - - It pylasty 24,8 22,9 60,0 37,1 0,05




